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 (PCL/PU)های منفرد و مرکب نانومقیاس مطالعه تجربی و ارزیابی خواص مکانیکی کامپوزیت

 زمان و الکتروریسی آمیختههای الکتروریسی همشده به روشساخته
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 دهیچک
از  یبعدساختاری سه و هاجایگاهی جهت نگهداری سلول ،های بدنبافت یدهندهیلعنوان ساختار تشکبه  (ECM)ماتریکس خارج سلولی زمینه و هدف:

 .دهدالکتروریسی روشی است که اجازه تولید نانوالیاف در این محدوده را می. نانومتر دارد 50-500نانوالیاف پروتئینی و پلی ساکاریدی با قطر 

مورداستفاده  پروپانول 2هگزا فلورو  1،1،1،3،3،3و ید ممتیل فرماتتراهیدرو فوران و دی کلروفرم، اتانول،های یورتان و حلالکاپرولاکتان، پلیپلی ها:مواد و روش

زمان و آمیخته طراحی شدند. ساختار و با استفاده از روش الکتروریسی هم PCL/PU(50:50)ساختار کامپوزیتی  و PU و  PCLساختارهای منفرد قرار گرفتند. 

حداکثر تحمل نیرو، تنش، کرنش و کشش )و خواص مکانیکی توسط انجام تست  SEM ،FTIRمرفولوژی در ساختارهای منفرد و کامپوزیت توسط آنالیزهای 

 ی قرار گرفت.موردبررس مدول یانگ(

محدوده تغییرات  دارند.مطلوبی جهت کاربردهای مهندسی بافت و خواص مکانیکی رفولوژی وم کامپوزیتی بر اساس روش ساخت،ی منفرد و ساختارها نتایج:

. استمگاپاسکال  03/8 ± 54/0تا  20/1 ± 39/0نانومتر و  470 ± 95تا  228 ± 89شده به ترتیب یطراحدر ساختارهای و مدول یانگ میانگین قطر الیاف 

 MPaو بیشترین استحکام  nm 89 ± 228 یافالزمان و آمیخته به ترتیب کمترین میانگین قطر روش الکتروریسی هم شده بهپوزیتی ساختهساختارهای کام

 باشند.را دارا می 03/8 ± 54/0

مورداستفاده  مصنوعی عنوان جایگزینتوانند بهمی مناسبخواص مکانیکی  ورفولوژی ومساختار، ازنظر  شدهیطراح هایکامپوزیتیساختارهای  گیری:نتیجه 

یورتان و ایجاد انقباض ذاتی در ساختار شده به روش الکتروریسی آمیخته به دلیل عدم حرکت آزادانه نانوالیاف پلییطراحهای کامپوزیتی ساختار .دنقرار گیر

 .هنددکامپوزیت میزان استحکام بیشتری را نسبت به ساختارهای دیگر نشان می
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 مقدمه
ی ارشتهانیمعنوان یک دانش نوین و مبحث مهندسی بافت به

ارتباط معناداری بین علوم مهندسی و پزشکی ایجاد کرده است. 

هایی که در اثر نقص بافت یا ارگان اتفاق درمان بیماری درگذشته

گرفت د تا حد امکان با استفاده از تجویز دارویی انجام میاافتمی

مهندسی پزشکی و  توسط شدهمطرحاما امروزه بر اساس مفاهیم 

ها از ی آن مانند مهندسی بافت، درمان این بیماریهارشاخهیز

است. در  ریپذامکان دهیدبیآسطریق تعویض بافت یا ارگان 

حقیقت پیوند ارگان یا بافت درمانی ارجح برای نارسایی 

و نیازی رو به رشد در این زمینه وجود دارد. این  هاستارگان

-ی تعویض بافت و ارگان آسیبایرؤروش درمانی باعث شده است 

خصوص در افراد مسن به حقیقت دیده با بافت و ارگان سالم به
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دهد. اکنون یکی نزدیک شده و یک مسیر درمانی جدید را ارائه 

فت، پیوند از های نقص ارگان یا باحلراه نیپر تقاضاتراز 

تواند خود بیمار باشد اهداکنندگان است که این اهداکننده می

ایمونوژیک با فرد مشابه هستند  ازنظر( یا افرادی که 1)اتولوگ

ت پیوند اعضا حیوانات  تواند از طریق( و یا می2)آلوگراف

سه  حالنیباایا هتروگرافت( به انسان انجام پذیرد.  3)زنوگرافت

 :(1) دارد که پیوند عضو را محدود کرده استمانع عمده وجود 

 کمبود بحرانی اهداکنندگان -1

 ریسک بالای پیوند -2

 های ویروسی و خطر ابتلا به عفونتآلودگی -3

تر و به منابع جایگزین نگاه ژرف بافت یمهندس رونیازا

اندازد و برای حل این مشکلات درمانی، روشی تری میجدی

با  دهیدبیآسجایگزینی ارگان یا بافت  واسطهبهرا  فردمنحصربه

خصوصیات بافت یا ارگان موردنظر  بر اساسای که سازه

دهد. در حقیقت مهندسی بافت یک شده است، ارائه میساخته

های گوناگون همچون ی است که دانشارشتهانیممبحث 

شناسی مولکولی، شناسی سلولی، بیوشیمی، زیستزیست

ی را به کمک ستیز یمهندسی و میش یمهندس، مواد یمهندس

های راستای گسترش جایگزینطلبد و علوم زندگی را در می

 .(2، 1)دهد دیده سوق میهای آسیبکاربردی برای بافت

                                                           
1 Autologous graft or Autograft 
2 Allogeneic graft or Allograft 
3 Xeon graft or Hetero graft 
4 Embryonic Stem Cell 

-برون سلولی با ساختار سه ماتریسبرای این منظور ابتدا یک 

-ها عمل میمحیطی مناسب برای رشد سلول عنوانبهبعدی که 

راهبردهای مهندسی بافت  1شود. مطابق شکل کند ساخته می

 :(2) استدارای سه بند بنیادین زیر 

ها یا منبع که باید ژن مناسب را در بدن ایجاد و سلول -1

فنوتیپ مناسب جهت حفظ عملکرد خاص در بدن را به وجود 

 4های بنیادی جنینیتواند شامل سلولآورند که این منبع می

(ESC) 5های بنیادی بالغسلول یاASC) ) .باشد 

که عامل القای  6هاهای واکنش زیستی یا سیگنالعامل -2

توانند شامل فاکتورهای رشد، ها میها هستند. سیگنالسلول

 عوامل سایتوکاین، فاکتورهای چسبندگی و یا بیوراکتورها باشند.

عنوان جانشینی برای ها که خانه سلول بوده و بهداربست -3

های نانوالیافی داربست درواقعکنند. دیده رفتار میبافت آسیب

 ساختاری همانند ماتریس ،ی متخلخلعنوان بستربه

را ایجاد کرده و کاربردی  موردنظربافت  (ECM) 7سلولیبرون

ی در راستای رشیموردپذگسترده در مهندسی بافت دارند و گزینه 

ها ها نسبت به سایر داربستاتصال، تکثیر و کارکرد سلول

 باشند.می

یس های عملیاتی در مهندسی بافت این ماتربر اساس نگرش

درون بدن بیمار کار گذاشته شود و یا  ماًیمستقممکن است 

5 Adult Stem Cell 
6 Bioreactive Agents 
7 Extracellular Matrix 

 
 (2بافت ) های بررسی و پژوهش اجزای دخیل در مهندسیروش -1شکل
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روی آن کاشته شده  بر موردنظرهای بافت ممکن است ابتدا سلول

های کشت و بعد از ایجاد شرایط تکثیر و تمایز برای سلول

 آمده به دستبر روی ساختار در بایوراکتور، بافت  شدهداده

 شود. دهیدبیآسجایگزین بافت 

تدریج به شدهانیبها روی ماتریس تکثیر سلولرشد و 

شود. خود ماتریس بسته ی بدن میدهیدبیآسبافت  میترمسبب

 نهباشد یا  ریپذبیتخرستیزی بکار رفته در آن به اینکه ماده

در بدن تجزیه شود و یا باقی بماند که در این  مروربهممکن است 

های سخت بدن مانند استخوان خصوص در مورد بافتمورد به

 .(3)الزامی به تخریب کامل ماتریس در داخل بدن وجود ندارد 

ی دهندهیلتشکعنوان ساختار سلولی به ونبرماتریس 

هاست. یقت جایگاهی جهت نگهداری سلولدر حقهای بدن، بافت

الکتروریسی روشی چندبعدی برای ساخت الیاف با مقیاس 

های دیگر تولید نانوالیاف، میکرو/نانو است که در مقایسه با روش

ی توسعه و پیشرفت ساختار با تقلید زیستی بالا از ریز واسطهبه

زیرا این ؛ طبیعی، دارای موفقیت بیشتری است ECMمحیط 

 های طبیعی، است که در بافت شدهمشخصموضوع 

ECM ی متشکل از الیاف پروتئینی و پلی بعدسهساختاری

در این راستا الیاف  .نانومتر دارد 50-500ساکاریدی با قطر 

الکتروریسی شده به دلیل نقش مهمی که در کنترل 

کنند و بدن ایفا می شدهیمهندسمتقابل بین بافت  وانفعالاتفعل

سازی ماتریس بیهچنین به دلیل توانایی بالا در شو هم

ای جهت عنوان بسترهای بالقوههای بدن، بهسلولی بافتبرون

آوری مهندسی . فن(4)شوند کاربردهای مهندسی بافت مطرح می

نانو طراحی، سنتز، توصیف و کاربرد موادی است که ساختار 

اقل در یک بعد در مقیاس نانومتر بوده و بر شان حدعملکردی

خواص مواد با کاهش  اند کهشدهگذاری مبنای این واقعیت پایه

چشمگیری دستخوش  طوربهنانومتری  یها تا محدودهمقیاس آن

های عمومی مواد تفاوت زیادی پیدا تغییر شده و با ویژگی

های نانولیفی یا کند. در میان مواد مبتنی بر فناوری نانو، سازهمی

ی خود از اهمیت کاربردهای بالقوه لیبه دلهمان نانوالیاف 

 .(5) برخوردار هستندبسزایی 

به بیان ساده، الیاف موادی هستند که دارای نسبت طول به  

ی بسیاری در صنایع مختلف و کاربردهاقطر بالایی بوده 

 .(6-9)خصوص صنایع پزشکی و مهندسی بافت دارند به

                                                           
8 Polyurethane & Polyethylene glycol 
9 Thermoplastic Polyurethane 
10 Hydroxyapatite 

نانو الیاف مساحت جانبی استثناء و بالایی دارند که امکان قرار 

کند. ها را بر روی سطح لیف فراهم میگرفتن سهم بالایی از اتم

منجر به بازدهی کوانتومی مطلوب، انرژی سطحی  مسئلهاین 

ی سطحی، ریپذواکنشخیلی بالا مربوط به اثر مقیاس نانو، 

هدایت الکتریکی و حرارتی، استحکام و نسبت سطح به حجم بالا 

در این راستا و با توجه  .(10) در ساختارهای نانوالیافی خواهد شد

مطلوبی  صورتبهتوانند های نانولیفی میکه ساختاربه این

های مهم ماتریس برون سلولی را تقلید کنند، وانگ و ویژگی

های مختلف طراحی مکاران پژوهش جامعی را بر روی روشه

های ها در زمینههای نانوالیافی و کاربردهای متفاوت آنساختار

مختلف مهندسی بافت انجام و نتایج ارزشمندی را ارائه نمودند 

های چنین در کار تحقیقاتی دیگر، طراحی ساختارهم .(11)

اتیلن یورتان و پلیی پلیکامپوزیتی الکتروریسی شده

دریچه آئورت توسط  عنوانبهجهت کاربرد  (PU/PEG)8گلیکول

های پاپری و همکاران صورت گرفت. خواص کششی ساختار

ها شده در راستای محوری و شعاعی با قرار گرفتن نمونهیطراح

و نتایج مطلوبی  قرارگرفتهدر دستگاه تست مکانیکی مورد ارزیابی 

خصوص در راستای محوری نشان داده شد. نتایج حاصل از به

صورت تواند بهمی PUکه پلیمر ها نشان داد پژوهش آن

های آمیزی باعث افزایش خاصیت ارتجاعی در ساختارموفقیت

چنین . هم(12)ها گردد کامپوزیتی و بهبود خواص مکانیکی آن

بر  10HAو ذرات  9TPUبررسی اثر پلیمر  منظوربهتحقیقی دیگر 

توسط  TPU/HAهای کامپوزیتی روی خواص فیزیکی ساختار

-یانگ و همکاران صورت گرفت که در آن خواص فیزیکی ساختار

ها جهت کاربرد در مهندسی بافت ها و کشت سلولی بر روی آن

ساختارهای کامپوزیتی  .(13)استخوان مورد ارزیابی قرار گرفت 

gelatin/ 11PCL  توسط پاتریک و همکاران ساخته و نقشPCL 

ها توسط بررسی خواص مکانیکی مورد در استحکام ساختار

شده یانبی ساختارهاارزیابی قرار گرفت و نتایج نشان داد که 

 .(14)دهند خواص مکانیکی مطلوبی را نشان می

فته توسط خدادوست، محبی و همکاران تحقیق صورت گر

های کامپوزیتی حاصل از پلیمرهای زیستی نشان داد که ساختار

PU  12وPET  خواص مکانیکی مطلوبی داشته و خاصیت ارتجاعی

سازی یهشبتواند منجر به می PETدر کنار استحکام  PUبودن در 

ECM چنین گروه تحقیقاتی . هم(15)های عروقی گردد در بافت

11 Poly(ε-caprolactone) 
12 Polyethylenterephthalat 
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های نانوالیافی محبی در پژوهشی دیگر ساخت داربست

سازی ماتریس شبیه منظوربهرا  PCL/OCPی الکتروریسی شده

 سلولی بافت استخوانی انجام و خواص مکانیکی مطلوبی رابرون 

 .(16)دادند  ارائه

های تحقیقات دیگری نیز بر روی بافت شدهانیبعلاوه بر موارد 

های خونی پوست، کبد و رگ ازجملهگوناگونی از بدن انسان 

 صورت گرفته است. (20-17)

 ECM شباهت ساختارهای نانوالیافی بهدر این راستا با توجه به 

 عنوانبهتوانند که این ساختارها میو این های طبیعی بدنبافت

های ی نقش مهمی را در جایگزینی بافتبعدسهیک ساختار 

طراحی  ی حاضردیده در بدن ایفا نمایند در مقالهآسیب

با روش الکتروریسی  PCL/PUفی کامپوزیتی های نانوالیاساختار

است. خواص  قرارگرفتهو بررسی  موردبحثزمان و آمیخته هم

ها در طراحی و نقش مثبت آن PUو  PCLمطلوب پلیمرهای 

این پلیمرها توسط  دیتائو  (21 ،18)ی کامپوزیتی ساختارها

ا جهت کاربردهای  (15)(FDA)13سازمان غذا و دارو آمریک

رو طراحی شده است در پژوهش پیشمهندسی پزشکی سبب 

های کامپوزیتی و ساختار PUو  PCLهای منفرد ساختار

PCL/PU زمان و آمیخته انجام و الکتروریسی هم هایبا روش

قرار ها مورد تجزیه، تحلیل و ارزیابی ارزیابی خواص مکانیکی آن

ی هاداربسترو هدف این است که در مطالعه پیشیرد. گ

یجه عملکرد درنتمتخلخل که بتوانند ماتریس برون سلولی و 

-های بافتعنوان جایگزینسازی کنند بههای بدن را شبیهبافت

ید سازمان غذا و دارو تائاخته شود. بر اساس دیده سیبآسهای 

توانند جهت ساخت آمریکا پلیمرهای زیادی هستند که می

کارگرفته شوند. بررسی های بدن بههای مناسب بافتیگزینجا

                                                           
 

-های خونی نشان میهای بدن مانند پوست و رگساختار بافت

ها ساختارهای پیچیده و کامپوزیتی دارند و دهد که این بافت

ها را تواند عملکرد بافتیجه استفاده از یک پلیمر نمیدرنت

مروری بر مطالعات صورت گرفته چنین هم ی تقلید کند.خوببه

کاربرد  یینهدرزمدهد در بیشتر تحقیقاتی که نشان می

است از حالت  شدهانجامساختارهای نانوالیافی در مهندسی بافت 

 صورتبهها یسی آنهای پلیمری و الکترورمحلول کردن یختهآم

که محلول ییازآنجالی است، و شدهگرفتهمحلولی واحد بهره 

کند که در تواند خواصی پیدا حاصل از مخلوط پلیمرها می

منفرد وجود ندارد، در این  صورتبهکدام از دو محلول پلیمر یچه

گردد که با رو بر این اساس تعریف میراستا هدف مطالعه پیش

، از هر PUو  PCLتوجه به خواص مطلوب مکانیکی پلیمرهای 

الکتروریسی  درروشهای پلیمری عدم آمیختگی محلول دو حالت

الکتروریسی  درروشهای پلیمری زمان و آمیختگی محلولهم

رده و خواص مکانیکی ساختارهای نانوالیافی آمیخته استفاده ک

جهت کاربرد در مهندسی بافت در هر دو  آمدهدستبهکامپوزیتی 

حالت بررسی و مقایسه گردد. بررسی ساختار، مورفولوژی و 

عملکرد در ساختارهای منفرد و کامپوزیت مورد ارزیابی 

 )با در نظر آمدهدستبهآنالیز آماری نتایج است و  قرارگرفته

 IBMافزار تکرار در هر آزمایش( به کمک نرم 5گرفتن حداقل 

SPSS Statistics 19  و آزمون آماریOne-way ANOVA  با

با سطح  Bonferroniی استفاده از روش مقایسه چندگانه

 قرار گرفت. مورداستفاده 95اطمینان %

 در مهندسی بافت کاربرد آنالکتروریسی و   

 شدهدادهنشان  2که در شکل  طورهماندستگاه الکتروریسی )

ترین حالت از یک پیپت و سرنگ برای نگهداری است( در ساده

13 Food and Drug Administration 

 
 زمانشماتیک دستگاه الکتروریسی هم -2شکل

 .شوددرروش الکتروریسی آمیخته نیز از همین دستگاه )با یک پمپ( استفاده می
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محلول پلیمری، یک صفحه جمع کننده و یک منبع تغذیه ولتاژ 

شده است که این دستگاه با استفاده از ایجاد یک یلتشکبالا 

های باردار میدان الکتریکی با ولتاژ بالا اقدام به تولید جت

زمان در کند و هممذاب می الکتریکی از محلول پلیمری یا پلیمر

. اطلاعات نشان (22)گردد اثر تبخیر حلال نانوالیاف تشکیل می

دهد که الکتروریسی رشد سلول را تسهیل کرده و اجازه تبادل می

را بین ساختار و محیط آن فراهم  زائدمواد مغذی کارآمد و مواد 

های بیوشیمیایی ایجاد و سطحی بزرگ را جهت تحویل سیگنال

. در طی فرآیند الکتروریسی عوامل مختلفی (23)کند می

ها مورفولوژی الیاف حاضر تغییر یرگذار هستند که با تغییر آنتأث

، پیدا خواهد کرد. این عوامل به سه دسته کلی پارامترهای محلول

گردند که این قابلیت تغییرپذیری دستگاهی و محیطی تقسیم می

شده به روش الکتروریسی دارای های ساختهشود ساختارباعث می

های کاربردی در مهندسی ای جهت برنامههای بالقوهپتانسیل

های های مناسب برای بافتتولید جایگزین منظوربهبافت 

 .(24)دیده باشند یبآس
 

  هامواد و روش
PCL  (، 80000)وزن مولکولیPU  از شرکت Sigma 

Aldrich کلروفرم و اتانول برای  ازیموردنهای و حلال(PCL و )

 درروش PUمتیل فرمامید برای فوران و دیتتراهیدرو

 پروپانول 2هگزا فلورو  1،1،1،3،3،3و زمان الکتروریسی هم

 14(HFIP)عنوان حلال مشترک )بهPCL  وPU درروش 

                                                           
14 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol 
15 Tetrahydrofuran 

 هرگونهالکتروریسی آمیخته( از شرکت مرک خریداری و بدون 

 درروشبا توجه به اینکه قرار گرفتند.  مورداستفادهی سازخالص

صورت جداگانه های پلیمری بهمحلولزمان الکتروریسی هم

گردند جهت طراحی ساختارهای کامپوزیت با الکتروریسی می

صورت جداگانه و با استفاده از های پلیمری بهروش، محلولاین 

های های مخصوص ساخته شدند. در این راستا محلولحلال

10%v/v. از PCL  15و  (3:7)نسبت کلروفرم به اتانول%wt. PU 

(1:3 16: DMF15THF) به کامپوزیتی  جهت طراحی ساختارهای

ی محلول زمان تهیه شدند. جهت تهیهروش الکتروریسی هم

-در مخلوطی از حلال موردنظرگرم از پلیمر  PCL 25/1پلیمری 

اضافه گردید و محلول به مدت سه ساعت بروی  شدهانیبهای 

مغناطیسی با دور پایین در دمای محیط قرار گرفت.  همزن

 موردنظرگرم از پلیمر  91/1با اضافه کردن  PUمحلول پلیمری 

 12افه گردید و به مدت اض شدهانیبهای به مخلوطی از حلال

ساعت بروی همزن مغناطیسی با دور پایین و در دمای محیط 

جهت طراحی ساختارهای کامپوزیت به روش  قرار گرفت.

با  v/v PU%8و  v/v. PCL%8های محلول الکتروریسی آمیخته،

ساعت بروی  3تهیه شدند و به مدت  HFIPاستفاده از حلال 

گراد قرار گرفتند و درجه سانتی 50ی با دمای سیمغناط همزن

جهت ساخت ساختار کامپوزیتی به روش الکتروریسی  تیدرنها

ساختارهای منفرد و  آمیخته با نسبت برابر مخلوط شدند.

الکتروریسی گردیدند.  1در جدول  شدهانیبکامپوزیت با شرایط 

پارامترهای محیطی و کاربری و داشتن  ریتأثجهت کاهش 

16 Dimethylformamide 

 زمان و آمیختهبه دو روش الکتروریسی هم های منفرد و کامپوزیتیشرایط الکتروریسی مربوط به ساخت نمونه -1جدول 

 درصد کامپوزیت نمونه

 شرایط الکتروریسی

 ولتاژ

(kV) 

 نرخ تغذیه

(ml/hr) 

 فاصله

(cm) 

 سرعت

(rpm) 

PCL 100 25 3 25 700 

PCL/PU شده به روش ساخته

 زمانالکتروریسی هم
(50: 50) 25 ( 5/0 , 5/0 ) 25 700 

PCL/PU شده به روش ساخته

 الکتروریسی آمیخته
(50: 50) 20 2 25 700 

PU 100 25 2 20 700 
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 7، تعداد آمدهدستبهحداکثر اطمینان و حداقل خطا در نتایج 

ساعت در هود استریل  24به مدت  دشدهیتولنمونه از هر ساختار 

جهت تبخیر حلال باقیمانده قرار گرفتند و بعد آنالیزهای مربوطه 

 گردد.ادامه بیان می ها انجام شد که نتایج دربر روی آن
 

 نتایج
میکروسکوپ الکترونی روبشی ی )مورفولوژبررسی ساختار و 

SEM) 

جهت بررسی ساختار و مرفولوژی ساختارهای منفرد و  

ها با طلا، توسط شده، بعد از پوشش دهی نمونهیطراحکامپوزیت 

 MIRA IIو مدل   VEGA II TESCAN )مدل دستگاه

TESCAN  15)هر رو با شتابkV  یربرداری قرار تصومورد

از سطح داخلی سه نمونه متفاوت از هر   SEMگرفتند. تصاویر

ی قرار گرفتند. این تصاویر موردبررسشده تهیه و یطراحساختار 

لیف از هر  100با در نظر گرفتن  Image J افزارنرمبه کمک 

یاف در ساختارهای منفرد و قطر التصویر بررسی و میانگین 

به  شدهگفتهکامپوزیت گزارش گردید که در ادامه جزئیات موارد 

 گردد.تفضیل بیان می

، PCLیمربوط به ساختارهای منفرد نانوالیاف SEMتصاویر  

PU  به هر دو  آمدهدستبهو ساختارهای کامپوزیتی نانوالیافی

آمده است. آنالیز  3زمان و آمیخته در شکل روش الکتروریسی هم

 افزار تصاویر حاصل از میکروسکوپ الکترونی روبشی توسط نرم

Image J های دهد که میانگین قطر الیاف در نمونهنشان می

  nm( والف 3شکل) nm 80 ± 433 به ترتیب PUو  PCL منفرد

که مشخص است،  طورهمان. است (ب 3شکل) ±470 95

کمتر و  PUاز  PCLمنفرد میانگین قطر الیاف ساختار 

چنین در ساختارهای . هماستنزدیک به هم  حالنیدرع

شده به روش الکتروریسی ساخته ) 50:50PCL/PU(کامپوزیتی 

 nm 89 ±228زمان و آمیخته میانگین قطر الیاف به ترتیب هم

است.  شدهگزارش (د 3شکل) nm 85 ± 363( و ج 3شکل)

تفاوت میانگین قطر الیاف در ساختارهای کامپوزیتی نانوالیافی 

 شدههیتهزمان با ساختارهای به روش الکتروریسی هم دشدهیتول

به روش الکتروریسی آمیخته و ساختارهای منفرد ناشی از تفاوت 

در میزان نرخ تغذیه محلول پلیمری است. در ساختارهای 

زمان نرخ به روش الکتروریسی هم هشدهیتهکامپوزیتی نانوالیافی 

تغذیه هر دو محلول پلیمری بسیار پایین بوده و موجب کاهش 

 
 یورتان ج( ساختار کامپوزیتی پلی ب( کاپرولاکتان،پلی الف( ساختارهای کامپوزیتی نانوالیافی الکتروریسی شده: SEMتصاویر  -3شکل

PCL/PUزمان د( ساختار کامپوزیتی شده به روش الکتروریسی همساخته PCL/PUشده به روش الکتروریسی آمیختهساخته 
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میانگین قطر الیاف در این حاصل گردیده است. علاوه بر تأثیر 

پلیمرها در تعیین میانگین قطر الیاف،  درصد بیترکدبی و 

در ساختارهای کامپوزیت  افیقطر الکشیدگی الیاف و میانگین 

ی از قرار گرفتن زمان ناشهمشده به روش الکتروریسی ساخته

 .استزمان دو میدان با بار مثبت تحت تأثیر هم جمع کننده

 تخلخل  

تخلخل یک ساختار، نسبت حجم حفرات به حجم کل ساختار 

-المللی برای اندازهدهد. با توجه به استانداردهای بینرا نشان می

 :(25)از  اندعبارتگیری تخلخل سه روش وجود دارد که 

یک، روش ثقل سنجی و روش متر یپلانروش  •

 میکروسکوپی.

، از روش شدهانجامرو با استفاده از مطالعات در پژوهش پیش

تکرار برای  7ها )ی تخلخل نمونهمنظور محاسبهی بهثقل سنج

ی است. در این روش با استفاده از دانسیته شدهاستفادههر نمونه( 

ها ی پلیمرها، تخلخل ساختاری تودهچنین دانسیتهظاهری و هم

 :استآید که روابط آن به شرح زیر می به دست
 

 

𝐴𝑝𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 =  
𝑚𝑎𝑡 𝑚𝑎𝑠𝑠 (𝑔𝑟)

𝑚𝑎𝑡 𝑡𝑖𝑐𝑘𝑛𝑒𝑠𝑠 (𝑐𝑚) .  𝑚𝑎𝑡 𝑎𝑟𝑒𝑎 (𝑐𝑚2)
 

  (Eq. 1) 

𝑃𝑟𝑜𝑠𝑖𝑡𝑦 (%) = 1 −  
𝑎𝑝𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 (

𝑔𝑟

𝑐𝑚3)

𝑏𝑢𝑙𝑘 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 𝑜𝑓 𝑝𝑜𝑙𝑦𝑚𝑒𝑟 (
𝑔𝑟

𝑐𝑚3) 
 

  (Eq. 2) 
 

در این مطالعه، به دلیل روش  دشدهیتولساختارهای نانوالیافی 

. ساختار(4)ساخت )الکتروریسی( دارای تخلخل بالایی هستند 

ای با در مهندسی بافت باید دارای شبکه مورداستفادههای 

تخلخل بالا باشند تا با تغذیه سلول و دفع ضایعات سلولی به 

-ی فراهم کنند. همخوببهرا  ECMخارج ساختار، شرایط تشکیل 

 %PCL چنین میزان تخلخل در ساختارهای منفرد نانوالیافی 

 PU % 46/0± 63نانوالیافی و در ساختار منفرد 69/0±1/89

است. میزان تخلخل در ساختارهای کامپوزیتی  آمدهدستبه

به زمان و آمیخته شده به روش الکتروریسی همنانوالیافی ساخته

است که با توجه  آمدهدستبه 8/78 ± 2/3و  5/78 ± 7/1 بیترت

های منفرد مقدار قابل قبولی داشته و به میزان تخلخل در نمونه

دهد. نتایج مربوط به تخلخل در ی را نشان نمیتوجهقابلف اختلا

 است. شدهارائه 2ساختارهای کامپوزیتی نانوالیافی در جدول 
 

  FTIRسنجی تبدیل فوریه مادون قرمزطی   

ی میزان جذب بر پایه قرمزمادونسنجی تبدیل فوریه طیف

ی عاملی پلیمرهای هاگروهجهت تعیین  قرمزمادونی تابش اشعه

. در پژوهش (26) رودمی به کارهای پلیمری موجود در کامپوزیت

جهت انجام این  Perkin Elmer C-92264 رو از دستگاهپیش

ی کوچکی از است. به همین منظور تکه شدهاستفادهتست 

( کامپوزیت و فشرده KBrیدشده با پتاسیم برمید )تولهای ساختار

سنج و در دارنده در دستگاه طیفگردید و سپس توسط یک نگه

-قرار گرفت. با توجه به این cm 4000-1تا  cm 400-1ی محدوده

هر دو  از آمدهدستبهکه در ساختارهای کامپوزیتی نانوالیافی 

زمان و الکتروریسی آمیخته، نوع پلیمرها و روش الکتروریسی هم

در  FTIRها یکسان است، نتایج حاصل از تست ترکیب درصد آن

باشند. مشابه می کاملاًشده یتی ساختهکامپوزمورد هر دو ساختار 

ید حضور هر دو پلیمر در ساختارهای تائبر این اساس جهت 

مربوط FTIR عایت اختصار، نتایج تست کامپوزیتی نانوالیافی و ر

است که در ادامه  شدهگزارشزمان به حالت الکتروریسی هم

 گردد.توضیحات بیشتری در تفسیر نتایج ارائه می

 میانگین قطر الیاف و تخلخل در ساختارهای منفرد و کامپوزیتی نانوالیافی -2جدول 

  nmقطر الیاف )  %تخلخل ) نمونه

PCL| 1/89  ± 69/0  433 ± 80 

PCL/PU 5/78 زمانشده به روش الکتروریسی همساخته  ± 70/1  228 ± 89 

PCL/PU 8/78 شده به روش الکتروریسی آمیختهساخته  ± 2/3  363 ± 85 

PU 0/63  ± 46/0  470 ± 95 
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است. با توجه به  شدهارائه 1در نمودار  FTIRنتایج تست 

ی عاملی هاگروهکه و این PUو  PCLساختار مولکولی دو پلیمر 

های عاملی ، گروههستند پلیمر بسیار مشابه یکدیگراین دو 

 -2CH(، 1705-1725ی )محدوده در C=Oکتونی  کربونیل

( 1000-1300ی )محدوده C-Oو  (2850-3000 ی)محدوده

ی )محدوده C=Oکتونی  های عاملی کربونیلو گروه PCLبرای 

1750-1730 ،)O-H ( و 3200-3400 ی)محدودهC-O 

های در پیک هرکدام PU( نیز برای 1000-1300ی )محدوده

ی حضور هر دو ییدکنندهتأ 1هستند. نمودار  مشاهدهقابلخاصی 

 .استپلیمر در ساختارهای کامپوزیتی نانوالیافی 

 خواص مکانیکی  

و  UTSی ، کرنش در نقطه UTS) 17تنش کششی نهایی

 یانگمدول

کارایی ی جهت تعیین موردبررسترین خواص یکی از مهم

ساختارهای کامپوزیتی نانوالیافی، تعیین حداکثر نیروی کششی 

با  .(27)تواند در راستای محور تحمل کند است که ساختار می

 معمولاًی مستقیم بین نیرو و ضخامت ساختار، توجه به رابطه

ی نیرو از نسبت آن به ضخامت و یا تنش کششی استفاده جابه

شده یهتههای حاضر تنش محوری ساختار شود. در پژوهشمی

متحده یالاتا، ساخت Instron 5566توسط دستگاه کشش مدل 

گیری گردید. ، اندازه( از هر ساختار n=5نمونه ) 5امریکا و برای 

صورت مستطیلی شکل به هها باز ساختار هرکدامدر این راستا 

متر برش داده شد و سانتی 5/0متر و عرض سانتی 2طول 

 N10ی گسیختگی تحت نیروی کششی ها تا نقطهیت نمونهدرنها

                                                           
 

ها قرار گرفتند و خواص کششی آن mm/min 2با سرعت 

 محاسبه گردید.

یکی دیگر از پارامترهای مهم که در تست کشش مورد ارزیابی 

. این کمیت است UTSی یزان کرنش در نقطهگیرد، مقرار می

 برحسبی آن را میزان تغییر طول نمونه نسبت به طول اولیه

میزان تغییر  درواقع UTSی کند. کرنش در نقطهدرصد بیان می

-را ارائه می واردشدهطول ساختار در زمان تحمل حداکثر نیروی 

 دهد.

ترین مهم درواقعکرنش در تست کشش  برحسبمنحنی تنش 

ی خطی یا که شیب این نمودار در ناحیه استنتیجه این تست 

یانگ . مدول(28)شود یانگ نامیده میالاستیک، مدول

ی میزان استحکام در ساختارهای کامپوزیتی دهندهنشان

تارهای منفرد و کامپوزیتی که در مورد ساخ استنانوالیافی 

گیری و در ادامه شده در این پژوهش اندازهنانوالیافی ساخته

 گزارش گردیده است.

های مصنوعی های مهم در ساخت بافت و ارگانیکی از مشخصه

شده دوام و استحکام مناسبی یطراحبدن این است که ساختار 

های تنش داشته باشد و بعد از کاشت در درون بدن بیمار در اثر

های گذرنده از آن دچار شکست نشود. یانجرخارجی و حاصل از 

شده یطراحدر این راستا خواص مکانیکی در مورد ساختارهای 

 گردد.مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج آن در ادامه ارائه می

الف و ب  2نمودار های کششی در تمام نتایج حاصل از تست

است. میزان بلورینگی پلیمرها رابطه مستقیمی با  شدهگزارش

ها با افزایش ها دارد و استحکام کششی ساختاراستحکام آن

17 Ultimate tensile stress 

 
 قرمز ساختارهای منفرد و کامپوزیتونسنجی تبدیل فوریه مادنمودار طیف -1نمودار 

400 900 1400 1900 2400 2900 3400 3900
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کاربرده شده در های بهیابد. ساختارها افزایش میبلورینگی آن

مهندسی بافت باید قدرت مکانیکی مناسب جهت تقلید از شرایط 

پلیمری نیمه  PCLبیولوژیکی بدن موجود زنده را داشته باشند. 

دارد.  PUبالاست که گروه عاملی شبیه  نسبتاًبلورین با استحکام 

نرم و  دو جزءپلیمری با ارتجاعیت بالاست که از  PU در مقابل

منجر به  PUشده است. جزء سخت موجود در یلتشکسخت 

گردد. به همین دلیل ایجاد استحکام نسبی در این پلیمر می

به دلیل وجود باندها و اتصالات داخلی  PUبا  PCLآمیخته کردن 

منجر به تراکم سازی بالا و افزایش استحکام ساختارهای 

شده به یهتهکامپوزیتی نانوالیافی آمیخته نسبت به ساختارهای 

یده است که این مقدار استحکام زمان گردروش الکتروریسی هم

طور یمر در حالت خالص وجود ندارد. هماندو پلکدام از یچهدر 

است، در ساختار کامپوزیتی  شدهدادهنشان  2که در نمودار 

زمان ( که به روش الکتروریسی هم 50:50PCL/PU(نانوالیافی 

افزایش میزان تنش و استحکام )مدول یانگ( اند شدهساخته

مشاهده  PUو  PCLساختارهای منفرد نانوالیافی  نسبت به

ساختار کامپوزیتی نانوالیافی چنین در شود. هممی

)50:50PCL/PU شده ( که به روش الکتروریسی آمیخته ساخته

 PCLاست میزان استحکام نسبت به ساختارهای منفرد نانوالیافی 

است. میزان تنش و کرنش در این ساختار،  افتهیشیافزا PUو 

 ال 

 
  

 
 کرنش در ساختارهای منفرد و کامپوزیت، ب( منحنی مدول یانگ در ساختارهای منفرد و کامپوزیت –الف( منحنی تنش  -2نمودار 
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کاهش جزیی و نسبت به ساختار  PUنسبت به ساختار منفرد 

دهد. افزایش روند افزایشی را نشان می PCLنانوالیافی منفرد 

استحکام در این ساختار در مقایسه با ساختارهای دیگر مقدار 

 دهد.بیشتری را نشان می

شده به روش در ساختار کامپوزیتی نانوالیافی ساخته

چشمگیری خواص مکانیکی متمایز  طوربهالکتروریسی آمیخته 

-وجود دارد که می PUو  PCLهای نانوالیافی منفرد با ساختار

 تواند ناشی از عوامل زیر باشد:

PCL  بالا و  نسبتاًپلیمری با استحکامPU  پلیمری با خواص

کشسانی مطلوب است که نسبت مساوی این دو پلیمر در ساختار 

ی این دو پارامتر در ساختار کامپوزیتی منجر به بهبود بهینه

کامپوزیتی  در ساختار PCLکامپوزیتی گردیده است. افزایش 

نانوالیافی آمیخته تا حد معینی، به دلیل استحکام اتصالات درونی 

گردد و در مقابل با سبب افزایش استحکام ساختار کامپوزیتی می

نرم بهبود خاصیت  مقدار جزءبه دلیل افزایش  PUافزودن 

شود که با توجه به ارتجاعی در ساختار کامپوزیتی مشاهده می

سخت به جز نرم در کامپوزیت، تغییر  بیشتر بودن میزان جز

میزان استحکام بیشتر از تغییر خاصیت ارتجاعی بودن خواهد 

-شده به روش الکتروریسی همبود. در ساختار کامپوزیتی ساخته

گیرند. اتصال قرار می جمع کنندهزمان، الیاف از دو طرف بر روی 

الت گیرند نوعی حهم قرار مییروالیاف در محلی که دو فیبر 

 کند که منجر به ایجاد استحکام در این ساختارآمیخته ایجاد می

 گردد.می

، PCLدر بین الیاف  PUی نانوالیاف علاوه بر این حرکت آزادانه

در این ساختار  ملاحظهقابلمنجر به یک انقباض ذاتی و استحکام 

شود که مقدار این می PUو  PCLنسبت به ساختارهای منفرد 

ین ساختار نسبت به ساختار کامپوزیتی نانوالیافی استحکام در ا

زمان کمتر است. علاوه بر شده به روش الکتروریسی همساخته

باعث ایجاد حرکت آزادانه این الیاف  PUآن جزء نرم موجود در 

 گردد.می هاآنکامپوزیتی  و خاصیت ارتجاعی بیشتر در ساختار

است  خصمش یزن 3در جدول  شدهگزارشبر اساس موارد 

باعث بهبود خاصیت ارتجاعی بودن و افزایش  PCLبه  PUافزودن 

-می PCLمیزان کشیدگی در نقطه گسیختگی نسبت به ساختار 

نسبت به ساختار  PCLگردد. میزان گسیختگی در ساختار منفرد 

پذیری و ی انعطافدهندهنشانبسیار کمتر است که PU منفرد 

. به همین دلیل نسبت است PCL نسبت به PUارتجاعیت بیشتر 

برابر از این دو پلیمر منجر به ایجاد خواص کششی متفاوتی 

که این خواص مکانیکی در ساختار کامپوزیتی  گرددمی

شده به روش الکتروریسی آمیخته نسبت به روش ساخته

 باشند.زمان متمایزتر میالکتروریسی هم

به نتایج حاصل از  نتایج آنالیز آماری مربوط بر اساس 

های کشش، اختلاف معناداری بین تنش در ساختارهای تست

 PUو  PCL یافینانوالکامپوزیتی نانوالیافی با ساختارهای منفرد 

 وجود دارد.

دهد میزان نشان می 3در جدول  شدهارائهکه نتایج  طورهمان

 طوربهتنش برشی و استحکام در ساختار کامپوزیتی نانوالیافی 

 خواص مکانیکی ساختارهای منفرد و کامپوزیتی نانوالیافی -3جدول 

 (N) حداکثر نیرو نمونه
تنش برشی در 

 (MPa)حداکثر نیرو 

تنش کششی در 

 (MPa) حداکثر نیرو
 مدول یانگ

(MPa) 

PCL 61/1 ± 0/7 44/0 ± 7/2 02/17 ± 142  11/0 ± 8/4 

PCL/PU شده به روش ساخته

 زمانالکتروریسی هم
52/1 ± 6/12 62/0 ± 8/4 90/22 ± 268  45/0 ± 3/5 

PCL/PU شده به روش ساخته

 الکتروریسی آمیخته
326/0 ± 03/2 66/0 ± 0/3 00/12 ± 288  54/0 ± 03/8 

PU 90/0 ± 2/7 54/0 ± 2/3 00/71 ± 321  39/0 ± 2/1 
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های منفرد و تفاوت معناداری با ساختار افتهیشیافزاچشمگیری 

از پلیمرها دارد. در این راستا با توجه  هرکدامنانوالیافی مربوط به 

در مورد ساختار کامپوزیتی و مقایسه آن با  آمدهدستبهبه نتایج 

ساختار تولیدی را  توانیمهای طبیعی بدن مشابه در بافت موارد

دستاوردی مناسب جهت کاربردهای مهندسی بافت  عنوانبه

 .(30 ،29)معرفی نمود 
 

 بحث 
کاربرد اصطلاحاتی همچون مهندسی بافت، بهبود عملکرد 

های تخریب شده در بدن را بواسطه  ترمیم و یا جایگزینی  بافت

چیزی که امروزه با رشد دانش پزشکی و کند. ها تداعی میآن

یابی دستقابلروی کار آمدن مهندسی مواد زیستی )بیومتریال( 

. امروزه شاهد تولد علوم جدیدی هستیم که در جهت (31) است

میشوند. مهندسی بافت را ارتقای رشته پزشکی بکار گرفته می

ای که اصول مهندسی و علوم حیات را نسبت توان با عنوان زمینه

از  گیرد تعریف کرد.به تکامل اجزای بیولوژیکی بکار می

هایی هستند که های اساسی در مهندسی بافت ساختاراستراتژی

جانشینی برای بافت  عنوانبهخانه سلول بوده و  عنوانبه

انوالیافی بستری های نکنند. ساختاردیده عمل میآسیب

برون سلولی هستند که  متخلخل با ساختاری شبیه ماتریس

کاربردی گسترده در مهندسی بافت داشته و گزینه مورد قبولی 

ها ها نسبت به سایر ساختارجهت اتصال، تکثیر و عملکرد سلول

کاربرد  PUو  PCLی منفردنانوالیاف الکتروریسی شده باشند.می

بافت پوست، استخوان، رگ و عصب دارند  ای در مهندسیگسترده

توانند و بر این اساس با توجه به اینکه این پلیمرها نمی (33 ،32)

سازی کنند یی شبیهتنهابههای بدن را تمام خصوصیات بافت

ها در مهندسی بافت جایگاه استفاده از ساختارهای کامپوزیت آن

است که  شدهمشخصاین موضوع  چراکهیداکرده است. پای ویژه

های بدن با توجه به ساختار کامپوزیتی که دارند نیاز به بافت

-صورت همداشتن بعضی خواص مانند استحکام و ارتجاعیت به

 حلراهتواند زمان دارند و استفاده از ساختارهای کامپوزیتی می

های های مناسب برای بافتمناسبی جهت ساختن جایگزین

 ی بدن باشد.دیدهیبآس
 

 گیرینتیجه
در این راستا در این پژوهش  با استفاده از روش الکتروریسی 

ساختارهای منفرد و کامپوزیت طراحی شدند. نتایج مربوط به 

دهد شرایط ها نشان میبررسی ساختار و توپوگرافی نمونه

جهت طراحی ساختارهای منفرد و کامپوزیت  شدهانتخاب

نانوالیافی در این قسمت منجر به تولید الیاف با مقیاس نانو و 

خوردگی گردید. علاوه بر آن بید یا مهره و جوش هرگونهعاری از 

های کامپوزیت شناسی در نمونهبررسی ساختار و ریخت بر اساس

جه مشاهده زمان، این نتیشده با روش الکتروریسی همساخته

گردد که در این روش نسبت به روش الکتروریسی آمیخته می

یافت که دستتوان به مقدار کمتری از میانگین قطر الیاف می

یباً نصف میانگین قطر الیاف در تقراین مقدار میانگین 

که این موضوع جهت داشتن  است PCLو  PUساختارهای منفرد 

تواند بسیار مفید واقع در مهندسی بافت می کاربردهای بهینه

چنین بررسی تخلخل در ساختارهای کامپوزیتی . هم(34)شود 

زمان و آمیخته شده به روش الکتروریسی همنانوالیافی ساخته

با توجه به مطالب  یباً یکسان و نزدیک به هم دارد.تقرمقادیر 

توان به این نتیجه رسید که حضور یک پلیمر با شده مییانب

استحکام بالا در کنار پلیمری با خاصیت کشسانی و استحکام 

شده به روش نسبی متوسط در ساختارهای کامپوزیتی ساخته

تواند به علت امکان حرکت آزادانه الیاف زمان میالکتروریسی هم

اف پلیمر مجاور )پلیمر با استحکام بالا( پلیمر کشسان بین الی

اتصالات درونی محکم و درنتیجه استحکام بالایی را ایجاد کرده 

یانگ بالاتر در ساختارها گردد و این مورد در که منجر به مدول

شده به روش الکتروریسی آمیخته ساختارهای کامپوزیتی ساخته

وان گفت تشود. در حالت کلی میبا شدت بیشتری مشاهده می

تواند یانگ بالا میحضور دو پلیمر با خاصیت کشسانی و مدول

-منجر به طراحی ساختارها با خواص متفاوت گردد. در پژوهش

در این زمینه صورت گرفته است از حالت  تاکنونهای مشابه که 

های های پلیمری جهت ساختن جایگزینی محلولآمیخته

ولی در پژوهش حاضر  (35-37)است  شدهگرفتهمصنوعی بهره 

دو  زمانهمالکتروریسی به حالت آمیخته از الکتروریسی  علاوه بر

است  شدهاستفادهجداگانه  صورتبه PUو  PCLمحلول پلیمری 

از  هرکدامهای کامپوزیتی، تا در عین دستیابی به ساختار

خود در حالت منفرد داشته  فردمنحصربهنانوالیاف را با خواص 

ساختار کامپوزیتی با نسبت  باشیم. در راستای نیل به این هدف

ساخته و مورفولوژی و خواص  PUو  PCLیمر دو پلمساوی از 

-ها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان میمکانیکی آن

مکانیکی لازم  یدشده دارای خواصتولکامپوزیتی  دهد ساختار

ساختار و  ازنظرچنین های مهندسی بافت بوده همجهت کاربرد

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

22
85

10
5.

20
19

.9
.3

.1
6.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

bs
.f

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
25

-1
1-

17
 ]

 

                            11 / 14

http://journal.fums.ac.ir/
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.22285105.2019.9.3.16.3
http://jabs.fums.ac.ir/article-1-1939-en.html


 

 

journal.fums.ac.ir 

 1398پاییز  |3شماره  | نهمسال  |مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 

 

 (PCL/PUخواص مکانیکی ساختارهای نانومقیاس )

 

1643 

های جایگزین در بدن ساختار عنوانبهتوانند مورفولوژی نیز می

 قرار گیرند. مورداستفاده
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Abstract 
 

Background & Objective: Extracellular matrix (ECM) as a three-dimensional structure consisting of 

protein nanofibers and polysaccharides with a diameter of 50-500 nm is a place to store cells. 

Electrospinning is a method that allows nanofibers to be produced in this range and even beyond. 

Materials & Methods: Polycaprolactone, polyurethane, and required solvents chloroform, ethanol, 

Tetrahydrofuran, dimethylformamid and 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol were used without any 

purification. Single and composite scaffolds were fabricated from these polymers using co-

electrospinning and blend-electrospinning methods. The morphological and mechanical properties 

of the neat and composite structures were evaluated through SEM, FTIR, and Tensile tese. 

Result: Results showed that the average fiber diameter and Young’s modulus changes’ range in 

composite and single structures obtained 228 ± 89 to 470 ± 95 nm and 1.2 ± 0.39 to 8.03 ± 0.54 MPa. 

Composite structures fabricated using Co-electrospinning method have smaller mean fiber diameter 

228 ± 89 nm and composite structures fabricated using blend electrospinning have highest Young’s 

modulus 8.03 ± 0.54 MPa comparison single structures. 

Conclusion: The results showed that the produced composite structure meets the required 

mechanical properties to be used in tissue engineering and, because of its structural and 

morphological features, can also be applied as alternative scaffolds in the body. Composite structures 

produced by blend electrospinning method show a higher degree of strength compared to similar 

composite structures produced by co-electrospinning method due to the free movement of the 

polyurethane nanofiber and the intrinsic contraction in the composite structure. 

 

Keywords: Electrospinning, Composite Structures, Polycaprolactone, Mechanical properties, 

Polyurethane 
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